
Chemical Composition

עובי  10 - 2  |  1.5  |   1  מ"מ     

  H32 סגסוגת 5052 | קשיחות

% Present
2.20  -  2.80
0.15  -   0.35
0.0    -  0.40 
0.0    -  0.25 
0.0    -  0.15 
0.0    -  0.10
0.0    -  0.10
0.0    -  0.10
0.0    -  0.05
Balance

Element           
Magnesium (Mg)                       
Chromium (Cr)                          
Iron (Fe)                                      
Silicon (Si)                                 
Others (Total)                           
Copper (Cu)                              
Zinc (Zn) 
Manganese (Mn) 
Other (Each) 
Aluminium (Al) 

06

mill finish
solid mill finish aluminum

רוחב 1500  |  1250  |  1000  מ"מ 
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